Zdrowie i Bezpieczenstwo

1. Podczas pracy z materiatem stosowaé odziez ochronng.

2. Szkodliwy dla zdrowia przy permanentnym kontakcie ze skérg i po
potknieciu.

3. Szczegdlnie wrazliwa skéra moze ulec podraznieniu.

4. W przypadku kontaktu materiatu ze skérg obmy¢ zabrudzone miejsce
cieptg wodg z mydtem.

5. W przypadku zetknigcia si¢ materiatu z oczami nalezy przemyc je
obficie woda. O ile objawy podraznienia nie ustgpig skontaktowac sie
z lekarzem.

6. W przypadku potknigcia wywota¢ wymioty.

UWAGA ! Baza jak i utwardzacz produktu posiadajg aktualng
KARTE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ
i kazdorazowo na zyczenie klienta beda przekazane.
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W szystkie podane dane bazujg na wynikach dtugotrwatych badan przeprowadzonych
w naszych laboratoriach i sg podane w dobrej wierze i wg najlepszej wiedzy.
Informacje i warto$ci wymagaja jednak dla kazdego przypadku sprawdzenia przez
uzytkownika, gdyz dziatanie naszych produktéw zalezy od konkretnych warunkéw i
okolicznosci ich zastosowania. Nie jest to zatem prawna podstawa przyjecia
odpowiedzialno$ci prawnej za skuteczno$¢ poszczegdinych zastosowan.

Prawa autorskie © 1993 zastrzega sobie Belzona Polymerics Limited. Zastrzega sie
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informacji w kartotekach lub archiwach - jakichkolwiek czesci tego druku objetego
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By nalezycie wykorzysta¢ walory tego wyrézniajacego sie jakoscig materiatu,
prosimy z nalezyta uwaga zapoznac si¢ z niniejszg instrukcja, przed
przystapieniem do aplikacji

BELZONA'

4131

BELZONA © 4131 (MAGMA-SCREED)
INSTRUKCJA UZYCIA

Stuzy do odbudowy zuzytych i zniszczonych
powierzchni betonéw

Belzona®4131 Magma-Screed to kompozyt, ktéry jest odporny na silne
oddziatywania chemiczne i $cieranie.

1. PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

Kazda powierzchnia, na ktorg ma zosta¢ natozona Belzona®4131
Magma-Screed powinna by¢ czysta, sucha i zwiezta.

Stary beton powinien byé wypiaskowany i/oraz umyty woda z
detergentami w celu usuniecia olejow, smarow i brudu. Nastepnie
powierzchnie nalezy sptuka¢ wodg, aby pozby¢ sie detergentéw i
pozostawi¢ do wyschnigcia, do czasu, az wilgotnos¢ betonu spadnie
ponizej 6%. Ewentualng starg farbe, smote lub inne powtoki nalezy
bezwzglednie usungé.

Nowy beton powinien si¢ utwardza¢ przez minimum 28 dni do momentu,
kiedy bedzie w petni ustabilizowany chemicznie, a zawartos¢ wilgoci
spadnie ponizej 6% (pomiar z zastosowaniem Protimetru) lub ponizej
75% R.H. w przypadku pomiaru dokonanego Higrometrem Na
poziomych powierzchniach nowego betonu wystepuje zjawisko
,mleczka” cementowego,, ktére musi by¢ usuniete przez mechaniczne
zeskrobanie. Pionowe powierzchnie powinny by¢ rowniez
oczyszczone np. druciang szczotka.

Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i tuszczacej sie farby, a
nastepnie piaskowac, szlifowaé lub obrabia¢ innymi metodami tak,
aby uzyska¢ chropowatg, matowg powierzchnie metalu. Jesli w
trakcie obrébki powierzchni tworzy sie pyt nalezy go usungé.

Tam gdzie Belzona®4131 nie powinien przylegaé, nalezy natozy¢
pedzlem cienkg warstwe SEPARATORA Belzona®3411, pozwoli¢ mu
obeschng¢ przez 15 - 20 min. przed przystgpieniem do 2 fazy
naprawy.

Powierzchnie porowate, na ktdre stosuje sie Belzona®9411 Release
Agent powinno sig najpierw uszczelni¢ odpowiednim lakierem np.
szelakiem lub emalig celulozows.



2. PRZYGOTOWANIE
AKTYWATORA BELZONA®4911
MAGMA TX CONDITIONER

Calg zawarto$¢ Belzona®4911 Magma TX Conditioner Utwardzacz wlaé¢
do puszki z Belzona®4911 Magma TX Conditioner Baza, a nastepnie
wymieszac, az do osiggniecia jednolitej masy. Natychmiast po tym
rozprowadzi¢ aktywator na powierzchni przygotowanej do pokrycia
materiatem Belzona®4131 Magma-Screed. Belzona®4911 Magma
TX Conditioner powinno si¢ wciera¢ doktadnie w powierzchnig za
pomoca pedzla o sztywnym wtosiu.

Zawartos¢ opakowania nalezy rozprowadzi¢ na powierzchni nie
przekraczajacej (1,1 m? z 0.45 kg lub 7.33 z 3 kg)

UWAGI

I. Przy mieszaniu matych ilosci, stosunek mieszania jest nastepujacy:

2 czesci Bazy do 1 czesci Utwardzacza w stosunku objetosciowym

Il.  Przygotowanie aktywatora i jego rozprowadzanie nie powinno
przekracza¢ czaséw podanych ponize;j:

Temperatura otoczenia 50C 10°C 15°C 20°C 25°C
Czas utwardzania po : . . . .
Zmieszaniu 230 min. | 105 min. 55 min. 45 min. 32 min.
Minimalny czas Rozprowadzenie mozna rozpocza¢ z chwilg zakonczenia
pokrycia aktywacji powierzchni
Maksymalny czas

6 godz. 6 godz. 6 godz. 6 godz. 6 godz.

pokrycia *

* Jesli max czas pokrycia jest przekroczony to warstwe nalezy zeszlifowaé
i natozy¢ ponownie Belzona®4911 Magma TX Conditioner.

3. MIESZANIE

Mieszanie mozna przeprowadzi¢ w duzym pojemniku, ktory jest
dotgczony do zestawu. Z uwagi na gestos¢ i mase mieszanego
materiatu doktadne wymieszanie mozna uzyskac tylko przy uzyciu
mechanicznego mieszadia.

Do pojemnika wsypujemy okoto potowy zawartosci sktadnika bazowego, a
nastepnie cato$¢ sktadnika utwardzajgcego, po czym uruchamiamy
mieszadto.

Po wstepnym wymieszaniu wolno dodajemy pozostatg czes¢ materiatu
bazy i mieszamy dalej przez ok. 5 min, dopoki nie osiggniemy
jednolitego koloru i konsystencji.

Przed zakonczeniem mieszania zaleca sie: zatrzymac mieszadto, wyjgc
wirnik i zeskrobac¢ go do czysta, po czym przez krétki okres dalej
kontynuowa¢ mieszanie.

UWAGI

I.  CZAS UZYTKOWANIA

Mieszanina Belzona®4131 musi by¢ zuzyta w czasie podanym w
ponizszej tablicy (liczagc od momentu rozpoczecia mieszania):

Temperatura materiatu 10°C 15°C 20°C 25°C
Caly materiat nalezy 2 godz. 1 godz. 45 min. 30 min.
zuzyé w czasie
Il. WYDAJNOSC

Objetos¢ Belzona®4131 Magma-Screed uzyskana z opakowania 20 kg
wynosi 8590 cm?.

lll. POKRYCIE

Wydajnos¢ zestawu Belzona®4131 Magma-Screed wynosi 1,4 m? (16
sq.ft.) przy zalecanej grubosci 6 mm (0,25 inch.).

4. APLIKACJA BELZONA®4131

Przygotowang Belzona®4131 Magma-Screed nalezy rozprowadzi¢
bezposrednio na zaaktywowang powierzchnig. Poczatkowo nalezy
rozprowadza¢ materiat do zgdanego poziomu przy uzyciu normalnych
technik, a nastgpnie wyréwnac przy uzyciu stalowej faty tak, aby
osiggna¢ jednakowg grubos¢. Nastepnym krokiem jest wygtadzenie
przy uzyciu stalowej packi. Nalezy unika¢ nadmiernego zacierania,
ktore moze pogorszy¢ gtadkosc osiggnietego juz stanu powierzchni.

UWAGI

. WILGOTNE LUB ZAPAROWANE POWIERZCHNIE

Belzona®4131 Magma-Screed moze by¢ stosowana na wilgotne lub
zaparowane powierzchnie, ale wowczas sita przylegania produktu do
powierzchni wyniesie 75% adhezji w poréwnaniu z powierzchnig
sucha.

Il. OGRANICZENIA W STOSOWANIU

Belzona®4131 Magma-Screed moze by¢ stosowana w zakresie
temperatur od 10 do 25°C. Ponizej 10°C materiat moze by¢ zbyt
gesty, aby mozna go bylo tatwo wymiesza¢ i rozprowadzi¢, a powyzej
25°C moze byc¢ zbyt ptynny i bedzie posiadaé krotki czas, w ktérym
mozna dokonac aplikacji.

Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na czasy utwardzania mieszaniny. Ponizej
10°C szybko$¢ utwardzania gwattownie sie obnizy i nalezy uzy¢
zewnetrznego zrédta ciepta celem wspomagania procesu utwardzania
i zakonczenia go w rozsgdnym przedziale czasu.

Ill. CZYSZCZENIE - Wyposazenie takie jak szpatutki oraz pojemnik do
mieszania powinny by¢ wyczyszczone natychmiast po ich uzyciu
czystg szmatkg namoczong w alternatywnych srodkach
odttuszczajgcych, poniewaz Belzona®9111 Cleaner/Degreaser nie
rozpuszcza kompozytéw. Plastikowe aplikatory, szpatutki oraz
pojemnik stuzgcy do mieszania moga by¢ ponownie uzyte po
wysuszeniu.

5. CZAS PRZEBIEGU REAKCJI
WIAZANIA

Materiat Belzona®4131 Magma-Screed w zalezno$ci od wskazanych w
tabeli warunkéw powinien utwardza¢ sie w nastepujgcych czasach:

Temperatura
10°C 15°C 25°C
Odpornosé na ruch pieszych 16 godz. 9 godz. 6 godz.
Petna zdolnos¢ przenoszenia 5dni 3dni 1 dzier
obciazen
Petna odpornos¢ chemiczna 18 dni 12 dni 7 dni

Wielkosci te odnoszg sie do warstwy Belzona®4131 Magma-Screed o
zalecanej grubosci 6 mm. Dla grubszych warstw czasy utwardzania
skrdca sig, a dla cienszych warstw ulegng wydtuzeniu.
Belzona®4131 Magma-Screed nie moze by¢ poddana dziataniu
wilgoci przed petnym utwardzeniem, gdyz moze to doprowadzi¢ do
odbarwienia (wybielenia) powierzchni.



